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Pourquoi le chanvre...  
  Rendement : 8 T/ha 

  Culture : peu d’intrants, peu de traitements 

  Transformation mécanique sans produits chimiques 

  Valorisation de tous les constituants  

LE CHANVRE S’INSCRIT DONC DANS UNE  
DYNAMIQUE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 



Constitution de la plante  

  Fibres ~  32 %  

  Chènevotte ~  42 %  

  Poudre/moëlle ~  18 %  

  Graines ~  8 %  

Cannabis sativa 
Franz Eugen Köhler 
Köhler's Medizinal-Pflanzen, 1887, domaine public 



Constitution de la plante  

Coloration carmino-vert de Mirande 



Caractérisation morphologique 



Caractérisation morphologique 



Caractérisation morphologique 



Caractérisation morphologique 



Comparaison  
fibre chanvre – fibre lin 



Composition chimique du chanvre 



Purification chimique de faisceaux 
de fibres de chanvre 

après rouissage des tiges 

H2O  NaOH  NaClO2 



Pilote d'autohydrolyse rapide 



Filasses de chanvre  
après explosion à la vapeur 

H2O 

NaOH  NaClO2 

Brute 



Chènevotte 
après explosion à la vapeur 

210 °C  221°C  245°C 



Composites renforcés  
par des fibres corticales de chanvre 

Polypropylène  
+ fibres non 
prétraitées 



Composites renforcés  
par des fibres corticales de chanvre 

Polypropylène  
+ fibres  
prétraitées 



Ciment à base de chènevotte 

Bois de chanvre  
(chènevoDe) 



Ciment à base de chènevotte 

ChènevoDe pétrifiée  
par enrobage  
de silicate de soude 



Applications 

Chanvre 

Chènevotte 

Fibres 

Poudre Plante 
verte 

Graines 

Semences 

Alimentation 

Huile 

Pêche-appâts 

Cosmétique 

Huiles 
essentielles 

Parfums 

Laine  
de chanvre 

Composites 

Pâte à       
papier 

Fertilisants 
organiques, 
minéraux 

Isolation 
bâtiment 

Paillage 

Litière 
 animale  


